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               Sección 5 b – Especificaciones Técnicas Particulares 
 
 
1 Descripción  
 

La obra comprende el tramo de Ruta Nº 25 entre la ciudad de Young y Menafra, desde 
progresiva 35k100 hasta progresiva 56k200, con una longitud de 21.100 m. 
 
El proyecto es de la Consorcio Hidrosud – Grimaux, de junio de 1998. 
En ésta planimetría, la curva de vértice 53 (49k550), de radio 500 y espiral 80), fue 
modificada en una planimetría del año 2001 (expediente 2001/10/003/180, lámina 0415A: 
“Planimetría general  - Modificación 49k289,99 a 49k774,40”, de abril de 2001), pasando a 
ser de radio 415 y espiral 80, debiendo la empresa adjudicataria realizar el proyecto 
altimétrico de ésa curva. 
 
El eje de proyecto se ubica a una distancia aproximada a los 2 m del eje actual hacía (+), 
salvo en los tramos de variante planimétrica. 
 
La obra a realizar puede ser de dos tipos: 

- Obra nueva, en los tramos donde hay modificaciones planialtrimétricas de la ruta 
actual. 

- Refuerzo estructural y ensanche de calzada de la ruta actual, donde la planialtimetría 
de la misma es aceptable. 

Los trabajos en los tramos de Obra nueva son:  
- Alargamiento o sustitución de alcantarillas. 
- Movimiento de Suelos. 
- Sub-base granular. 
- Base granular. 

     
Los trabajos en los tramos de Refuerzo estructural y ensanche de calzada son: 

- Alargamiento o sustitución de alcantarillas. 
- Ensanche de plataforma 
- Sub-base granular en la zona de ensanche. 
- Escarificado y perfilado longitudinal y transversal de la base granular existente en 

0,05 m de profundidad. 
- Base granular de restitución de gálibo y refuerzo en todo el ancho de la plataforma 

 
En ambos casos se colocará además: 
   En la calzada: 
  -Tratamiento bituminoso de imprimación de base con MC1 en 7.74 m de ancho. 
  -Tratamiento bituminoso de adherencia con RC2 en 7,74 m de ancho. 
  -Una capa de base negra de concreto asfáltico de 0,06 m, de espesor y ancho medio de 
7,38 m y una capa de Carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor y ancho medio 7,26 m. 
 
En las banquinas: 
  -Tratamiento bituminoso de imprimación de las banquinas con MC1 en 1,90 m de ancho 
en cada una. 
  -Tratamiento bituminoso doble en un ancho de 1,50 m cada uno.  
  - NOTA: Es válida ésta especificación y no la de la lámina 04-7. 
 
 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A. 
Mega concesión de rutas nacionales 

  
Sección 7. Especificaciones técnicas  

LICITACIÓN C/59 “Ruta No.25, Tramo: Young – Menafra” 7.4 

 
 

 

2 Plan de Trabajo – mantenimiento del tránsito  
 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra 
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 
correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM. 
 
El mencionado plan, incluyendo eventuales desvíos, deberá ser aprobado por la Dirección 
de Obra y el Departamento de Seguridad en el tránsito previo a su implementación. Los 
costos de los eventuales desvíos no serán objeto de pago directo. 
 
 

2.1 Mantenimiento del tránsito, Señalización de obra 
 
El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares 
y de señalización que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulación 
permanente y en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros. 
 
Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificará, realizará los trabajos 
accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra,  tomando las 
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Láminas 
Tipo DNV e indicaciones de la Dirección del Contrato. Los elementos  adicionales de 
delineación (balizas, tanques, etc.) estarán en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 
1114:2007 y 1115:2007. 
 
Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de 
Seguridad Vial donde se incluirá claramente y en detalle todas las acciones que tomará la 
Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de obra,  incluyendo 
responsables designados por la Contratista para la instalación, mantenimiento y remoción 
de los elementos empleados cuando estos ya no correspondieran, atendiendo a lo 
especificado en la normativa DNV y con un análisis específico que la Contratista deberá 
realizar para atender las situaciones particulares que se presenten en el tramo de obra. La 
señalización de obra atenderá a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos 
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito. 
 
La señalización de obra será nueva, totalmente reflectiva clase 3 fluorescente y deberá 
mantenerse en adecuado estado de conservación en todo momento. 
 
No se admitirá la presencia de tramos sin señalización horizontal del eje como mínimo, en 
horas nocturnas (se colocarán al menos tachas reflectivas cada 24 m). La configuración de 
la señalización horizontal deberá avalarse previamente por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tomará medidas especiales, inclusive la suspensión de los trabajos cuando 
la visibilidad se vea restringida, ya sea por niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico, o 
por la presencia de humo procedente de algún fuego cercano. 
 
El Contratista podrá presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no 
quedará a exclusivo criterio de la Administración, no aceptándose reclamos de ningún tipo 
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frente a un rechazo de las mismas. 
 
Todos los trabajos anteriores se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (Unidad 
“global”) debiendo los oferentes cotizar un valor mínimo equivalente al 0.5% del monto del 
contrato. 
 
El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función del cumplimiento de lo 
establecido en la norma. No se realizará ningún pago hasta que la señalización haya sido 
entregada, colocada y aceptada por la Dirección de la Obra. 
 
Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo 
inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias de los desvíos o su señalamiento. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en 
concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público en la 
obra. 
 
 
En los casos de prórrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de 
ampliar o no el rubro “Señalización de obra”, de acuerdo con las características de la 
propia prórroga o ampliación. 
 
 
 
 

3  Obra Nueva 
 

La Obra nueva se realizará entre las siguientes progresivas, totalizando 5292 m. 
      35k550-   35k850 
      39k050-   39k225 
      40k950-   41k925 
      45k525-   45k625 
      46k750-   47k200 
      48k225-   48k525 
      49k245-   49k812 
      51k125-   51k675 
      51k900-   52k425 
      53k150-   54k500 
 
El perfil transversal para estos tramos se indica como Tipo C EN LA Lámina 04-7- 
Perfiles transversales Tipo, del proyecto. 
 
 
 

3.1 Movimiento de Suelos 
 
Los suelos de subrasante deben tener un CBR mayor o igual a 3% para 100% del PUSM. 
Cuando se trate de suelos A.6 y A.7 (Clasificación AASHTO M-145), los ensayos se 
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realizarán de acuerdo a lo establecido en las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 
En los desmontes, si los suelos a nivel de subrasante no cumplen con estas condiciones, 
se sustituirán los mismos en una profundidad de 0.30 m por otra adecuada. 
Los suelos de subrasante serán compactados al 96% del PUSM (AASHTO T-180) los 0.30 
m superiores y al 92% del PUSM por debajo de esta profundidad. 
De acuerdo a lo establecido en las ETCM de la DNV de agosto de 2003 en los artículos 
referentes a Obras de Suelos, el pago de los trabajos de Movimientos de Suelos se hará a 
los precios unitarios establecidos para los rubros “Excavación no clasificada”, “Excavación 
no clasificada a depósito” y “Sobretransporte de suelos (distancia libre 400m)”, aplicados a 
los metrajes realizados de cada rubro. 
Cuando se efectúen ensanches de terraplenes, se recortarán los taludes para formar 
escalones que aseguren la traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener el 
ancho suficiente para trabajar los equipos de compactación. Los volúmenes del 
movimiento de suelos se calcularán de acuerdo a la Sección transversal del proyecto. 
No se incluirán los volúmenes de suelos removidos al formar los escalones para traba de 
los terraplenes de ensanche. 
De acuerdo a lo indicado en las ETCM de la DNV de agosto de 2003, no se considerarán, 
a efectos del cálculo de los volúmenes del movimiento de suelos, la variación producida en 
los mismos por efecto de la  limpieza del terreno. 
El material resultante de la limpieza del terreno será utilizado como suelo para el 
revestimiento de taludes. 
 
En el caso de ser necesario la utilización de préstamos, se podrá utilizar el material de 
excavación no clasificada a depósito, pagando el sobretransporte correspondiente, siempre 
y cuando éste material cumpla las especificaciones de material para excavación no 
clasificada. 

 
 
3.2 Sub-base Granular 

 
Se construirá una sub.-base granular de 0,25 m de espesor en todo el ancho de la 
plataforma, con un ancho promedio de 13,82 m. Se construirá en dos capas de 0,125 m de 
espesor cada una. 
 
El material cumplirá con las siguientes condiciones: 
 

- CBR mayor o igual a 30% para 100% del PUSM. 
- Expansión menor que 1%, con una sobrecarga de 9.000 gramos. 
- Índice plástico menor o igual que 6. 
- Límite líquido menor o igual que 30. 
- No se exigirá que el material cumpla con las especificaciones referentes a 

granulometría y desgaste Los Ángeles establecidas en los artículos A.2.1 y A.2.4 de 
la Sección IV del P.V. 

 
Las capas de sub.-base serán compactadas  al 98% de PUSM. 
 
El pago de estos trabajos se hará al precio unitario establecido para el rubro “sub.-base 
granular CBR mayor o igual a 30% (con transporte)”, medido de acuerdo a lo establecido 
en las ETCM de la DNV de agosto de 2003.  
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3.3 Base Granular 
 
Se construirá una base granular en todo el ancho de la plataforma, con un espesor en el 
eje de la calzada de 0,20 m y espesor variable hacía hacia las banquinas. 

 
El material cumplirá con las siguientes condiciones: 
  
-   CBR mayor o igual a 80% para 100% del PUSM. 
-   Expansión menor que 0.5%, con una sobrecarga de 4.500 gramos. 
-   Índice plástico menor o igual que 6. 
-   Límite líquido menor o igual que 25. 
-   No se exigirá que el material cumpla con las especificaciones referentes a granulometría 
y desgaste Los Ángeles establecidas en los Artículos A.2.1 y A.2.4. de la Sección IV del 
P.V.  
-    Equivalente de arena mayor que 30. 
 
 
Las capas de base granular serán compactadas al 98% del PUSM. 
 
El pago de estos trabajos se hará al precio unitario establecido para el rubro “Base 
Granular CBR mayor o igual a 80% (con transporte)”, medido de acuerdo a lo establecido 
en las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 
 
 
 

4  Refuerzo Estructural y Ensanche de Calzada 
 
Las Obras de refuerzo y ensanche de calzada, tendrán dos soluciones distintas en función 
de la estructura del pavimento existente .Los perfiles transversales para estas dos 
soluciones se indican como Tipo A y  B en la Lámina 04-7. Perfiles transversales Tipo, del 
Proyecto, y se aplican entre las progresivas que se indican:   

 
Tipo A- Refuerzo y ensanche de calzada (1), en una longitud de 6450 m. 
 
35k100-   35k550 
35k850-   39k050 
39k225-   40k950 
41k925-   43k000 
 
El Perfil Tipo B-Refuerzo y ensanche de calzada (2), en una longitud de 9358 m. 
 
43k000-   45k525 
45k625-   46k750 
47k200-   48k225 
48k525-   49k245 
49k812-   51k125 
51k675-   51k900 
52k425-   53k150 
54k500-   56k200 
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4.1 Movimiento de Suelos para Ensanche de Plataforma 
 
El ensanche de plataforma se realizará de acuerdo al Perfil Transversal indicado, del lado 
a (+). En los terraplenes se hará recortando los taludes para formar escalones que 
aseguran la traba con el terraplén existente. La caja de ensanche se hará cortando 0,20 m 
hacia adentro del borde de la calzada actual con una profundidad de 0,15 m para el perfil 
Tipo A y 0,20 para el perfil Tipo B. 
Los escalones deben tener el ancho suficiente para trabajar los equipos de compactación. 
 
En los desmontes se hará un corte vertical 0,20 m hacia adentro del borde de calzada 
actual, extrayendo el material hasta una profundidad de 0,15 m por debajo de la base 
granular existente, nivel de la subrasante de ensanche. Este material será utilizado para la 
formación de los terraplenes de ensanche si es apto para tal fin. 
Los volúmenes del movimiento de suelos se calcularán de acuerdo a la sección transversal 
del proyecto. No se incluirán los volúmenes de suelos removidos al formar los escalones 
para traba de los terraplenes de ensanche. 
 
Los suelos a nivel de subrasante deben tener  un CBR mayor o igual a 3% para 100% del 
PUSM. 
En los desmontes, si los suelos a nivel de subrasante no cumplen con estas condiciones 
se sustituirán los mismos en una profundidad de 0,30 m por otros que cumplan con las 
mismas. 
 
Los suelos de subrasante serán compactados al 96% del PUSM (AASHTO T-180) los 0,30 
m superiores y al 92% del PUSM por debajo de esta profundidad. 
 
De acuerdo a lo establecido en las ETCM de la DNV de agosto de 2003, el pago de los 
trabajos de Movimiento de Suelos para ensanche de plataforma, se hará a los precios 
unitarios establecidos para los rubros:”Excavación no clasificada”, “Excavación no 
clasificada a depósito” y “Sobretransporte de suelos (distancia libre 400 m)”, aplicados a 
los metrajes realizados de cada rubro. 
Si bien el ensanche de la plataforma se realiza del lado a (+), la limpieza de faja y 
acondicionamiento de la misma se realizará también del lado a (-). La cuneta del lado a (-) 
deberá tener una  profundidad mínima de 1,10 m medidos desde el nivel de pavimento 
terminado en el eje. Cuando ello no fuera posible, se podrá modificar su profundidad a 
criterio de la Dirección de Obras. Estos trabajos no serán objeto de pago directo alguno. 
 
 

4.2 Sub-base Granular 
 

Se construirá una sub-base granular, de 0,15 m de espesor para el perfil Tipo A y de 0,20 
m para el perfil Tipo B, de ancho variable en la zona de ensanche de plataforma. 
Rige lo establecido en 3.2 en cuanto a especificaciones para el material y exigencias de 
compactación. 
El pago de estos trabajos se hará al precio unitario establecido para el rubro: “Sub-base 
granular CBR mayor o igual a 30% (con transporte)”, medido de acuerdo a lo establecido 
en las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 
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4.3 Escarificado y Perfilado de la Base Granular Existente 
 

 Este trabajo se hará en una profundidad de 0,05 m , retirando el tratamiento bituminoso 
existente, que podrá ser utilizado en los terraplenes de ensanche de plataforma. 

 Luego de retirado el tratamiento se conformará el material existente longitudinal y 
transversalmente de manera tal que la superficie tenga continuidad con la última capa de 
sub-base colocada sobre la plataforma ampliada, sirviendo de apoyo de la nueva capa de 
base granular a colocar en todo el ancho de la plataforma. Esa superficie será 
compactada al 98% del PUSM. 

 
 En caso de detectar zonas con material inadecuado, se retirará el mismo en la 

profundidad que indique la Dirección de Obras y se sustituirá por material granular apto 
para sub-base.  

 Estos trabajos serán pagados por metro cúbico excavado, a los precios unitarios 
establecidos para los rubros: “Excavación no clasificada “o “Excavación no clasificada a 
depósito” según el destino del material extraído y “Sub-base granular CBR mayor o igual 
a 30% (con transporte)” el material de sustitución. 

 
El trabajo inicialmente descrito será pagado como “Excavación no Clasificada” o 
“Excavación no clasificada a depósito” según que el material sea utilizado o no en los 
terraplenes de ensanche de plataforma. La conformación, una vez retirado el tratamiento 
bituminoso existente no recibirá pago directo alguno. 

 
 

4.4 Base Granular 
 
La base granular cumplirá con las exigencias establecidas en 3.3 para: calidad del 
material, exigencia de compactación y base pago. 
 
Donde se aplique el perfil Tipo A, la base granular tendrá un espesor mínimo de 0,25 m 
sobre la base granular existente a (-) escarificada, conformada y compactada de acuerdo a 
4.3. El resto de la capa de base tendrá un mayor espesor a fin de obtener las dimensiones 
y pendientes indicadas en la Lámina 04-7- Perfiles transversales Tipo A, para el Tipo A. 
 
De la misma forma, donde se aplique el perfil Tipo B, el espesor mínimo de la base 
granular será de 0,18 m. 
No se permitirá construir capas de más de 0,20 m de espesor compactado. 
 
 

 
5 Mezclas Asfálticas 

 
Una vez aprobada la capa de base granular se ejecutará sobre ella un riego de 
imprimación y posteriormente una de adherencia. 
Luego se colocará una capa de Base negra de 0,06 de espesor y 7,38 m de ancho medio. 
Sobre ella se realizará un riego bituminoso de adherencia. Finalmente se colocará la 
carpeta de rodadura de 0,06 m de espesor y ancho medio de 7,26 m. 
 
La mezcla asfáltica se liquidará por toneladas al precio unitario ofertado para los rubros: 
“Mezcla asfáltica para base negra” y “Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura” 
El cemento asfáltico será suministrado por el Contratista y se liquidará de acuerdo al precio 
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unitario ofertado para los rubros: “Suministro, transporte y elaboración de cemento 
asfáltico”. 

 
 La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el 
 ensayo de resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de 
 ensayo de rueda de 9 kgf/cm2. 

 Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de 
aprobación de la dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la 
instancia del tramo de prueba establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las 
verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. 

 Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos 
de transporte y cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

 Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada 
probeta en el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación 
no supere 20µm/minuto. 

 

5.1 Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma: 

 
7.2.1.El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 

Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla 
obtenida de la trituración de roca sana, arena natural y finos provenientes de 
material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural 
deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La 
Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la 
presencia de materias extrañas en el yacimiento. 
La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como 
mínimo, de partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido 
máximo de arena estará limitado al 8%. 
La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 
100%  de partículas provenientes de trituración de roca sana.  

7.3.2. Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido  en 
la norma AASHTO M – 226.  
Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante 
avalando el cumplimiento de la especificación indicada precedentemente 
serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.  
Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan 
la especificación indicadamente durante los ensayos de control realizados 
posteriores serán rechazadas. 

7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista 
deberá colocar la capa de mezcla asfáltica desde los extremos más alejados 
de la obra hacia la planta asfáltica. 
Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: 
a) coloca r la capa de base negra desde los extremos más alejados de la obra 
hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura en un período no 
superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando 
de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma 
que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra. 
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Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: 
a) colocar la capa de base negra inferior desde los extremos más alejados de 
la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de base negra superior en 
un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base 
negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el 
extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de 
base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior 
a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando 
de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma 
que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior. 
 

5.2  Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto 
corregido de 1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma: 

 
Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: 
“No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire 
medida a la sombra fuera inferior a 5° C.  Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de 
que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cms.” 
 
Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: 
“Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el 
Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente 
la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por vía de 
circulación.” 
 
Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: 
“A los efectos de determinar el espesor  y  densidad en obra, en cada capa y faja  de 
mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 
Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 
m2) ó a  la fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 
Se extraerán testigos de cuatro pulgadas  de diámetro  en puntos ubicados 
aleatoriamente, a razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no 
inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de treinta centímetros 
delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.  
A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir  el lote en dos 
únicos sublotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del 
lote original. 
Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 
se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 
Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 
ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se 
calculará finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.” 
 

Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: 
”Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas  en el Art. F 3-1-3, 
.se moldeará una probeta  por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con 
la técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89.  
Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras 
diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media 
jornada, el mínimo de probetas será de tres. 
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Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY 
M-5-89 ó UY M-6-89 según corresponda. 
Se determinará el promedio aritmético del peso específico de  las probetas, que 
constituirá el peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones 
en obra. 
El peso específico promedio,  logrado en  obra, en cada  lote y en cada sección, 
determinado sobre  las probetas extraídas  según  lo previsto en el Art. F 3-1-3   se 
ajustará a las siguientes condiciones:  
Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm  tendrán densidad mayor  o igual al 
97% del promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
Capas de  rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor  o igual al 98% del 
promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor  o igual al 97% 
del promedio de referencia  de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
En ningún caso se admitirán valores individuales menores  a 96%.” 
 

 
Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias 
máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

 
 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 
Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 

 
 

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores 
 

± 6% 

Tamices menores del UNIT     
4760, excepto el UNIT 

± 5% 

Tamiz UNIT   74 
 

± 2% 

 

 
5.3     Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o 

Modificativas del Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de 
compactación,  se hará el pago según las condiciones que se indican: 
 

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm ,  capas de base , 
intermedias o de regularización : 

 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a  96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

 

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm  
 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a  97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 
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Mayor o igual a  96% y  menor a  
97%                          

75 

 

 
5.4   Se modifica en la tabla de la cláusula 7.4.1 de las ETCM de la Dirección Nacional de 

Vialidad vigente a Agosto del 2003 el tamaño máximo nominal para la capa de rodadura, 
que debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o igual a 5cm. 

 
5.5  Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice de lajas  

menor o igual a 25% para capa de rodadura e Índice de lajas menor o igual a 30% para 
capas de base negra, según la norma de Índice de lajas IRAM 1687. 

 
5.6  La macro textura (según NLT 335/87) deberá satisfacer una profundidad media no inferior 

a 0,6mm en mediciones cada 125m alternadamente a cada lado del eje de la carretera. 
Se prestará especial atención a este aspecto.   

 
 
 
6 Banquinas 
 

Terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica y sobre la base granular aceptada 
se procederá a la construcción de las banquinas con material granular de 1,90 m de ancho. 
Dicho material cumplirá con las especificaciones del artículo 3.3 “Base Granular” de esta 
Sección y se pagará por metro cúbico de material colocado, al precio unitario establecido para 
el rubro “Base granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte).   
 
 
 

7 Tratamiento Bituminoso en Banquinas 
 
Las banquinas serán recubiertas en un ancho de 1.50 m con un tratamiento bituminoso doble, 
previo riego bituminoso de imprimación en 1,90 de ancho. 
 
Los materiales asfálticos los proporcionará el Contratista y cumplirán lo establecido en las 
ETCM de la DNV de agosto de 2003, previéndose el uso de diluidos asfálticos en la ejecución 
de los riegos de imprimación y adherencia, y el uso de emulsiones asfálticas para la ejecución 
del tratamiento bituminoso. La Administración no aceptará la presentación de ofertas o 
variantes para la ejecución de tratamientos bituminosos con diluidos asfálticos. 
 
Estos trabajos se pagarán de acuerdo a los rubros “Ejecución de riego de imprimación”, 
“Ejecución de tratamiento bituminoso doble”, “Suministro, transporte y elaboración de diluidos 
asfálticos”, “Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas”, y “Agregados 
pétreos gruesos y medianos para tratamientos”. 
Los agregados pétreos cumplirán en lo referente a origen, durabilidad y desgaste Los 
Ángeles, lo especificado en las ETCM de la DNV de agosto de 2003. 
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8 Alcantarillas 
 
El proyecto exige el alargue de alcantarillas existentes y la construcción de nuevas. En el 
cuadro de alcantarillas se indica la progresiva, el tipo y dimensiones  de la alcantarilla, la 
longitud a prolongar y el volumen de hormigón. Se utilizará hormigón clase VIII (capítulo F de 
la Sección III del P.V). 
 
En las alcantarillas de hormigón armado se demolerán los cabezales existentes y 0,50 m del 
cuerpo de la alcantarilla para permitir el empalme de los hierros. Los volúmenes de hormigón 
que figuran en el cuadro incluyen el hormigón para reconstruir los 0,50 m de cuerpo demolido. 
En las alcantarillas de caños armados, se demolerá el cabezal y se prolongará hasta alcanzar 
la longitud mínima fijada en el cuadro. Cuando ocurran roturas de caños al demoler los 
cabezales el contratista deberá reponer dichos caños a su cargo. Los alargues para el cálculo 
de metrajes se consideraron con caños de 1 m de longitud. 
 
Se limpiarán las alcantarillas y se deberán encauzar y canalizar todos los cauces. 
 
Todos estos trabajos de construcción: demolición, retiro de escombros, su transporte, 
limpieza de alcantarillas y canalización de cauces no serán objeto de pago directo 
considerándose incluidos en los trabajos de construcción de la alcantarilla y se liquidarán 
dentro de los rubros:  
 

- “Hormigón armado clase VII para alargamiento de alcantarillas (con                                 
tratamiento superficial)”  

- “Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con tratamiento superficial)”.        
 

        Los cabezales de hormigón armado Clase VII para alcantarillas de caños serán pagados de 
acuerdo a los precios unitarios ofertados para los rubros “Hormigón armado clase VII para 
alargamiento de alcantarillas (con tratamiento superficial)”, u “Hormigón armado clase VII para 
alcantarillas (con tratamiento superficial)” según se trate de alcantarillas prolongadas o nueva. 
          
 
 
9 Entradas Particulares y Empalmes con Caminos Vecinales 

   
La reconstrucción de la ruta obligará a reconstruir las entradas  particulares existentes y 
empalmes con los caminos vecinales. 
Los metrajes de estos trabajos están incluidos dentro de los rubros respectivos en los totales del 
cuadro de metrajes. 
 
 
 
 
10 Obras por Administración 
 
Los oferentes deberán cotizar en el rubro 1302” Ayuda para adecuación de servicios públicos” la 
cifra de $ 15.000.000 (quince millones de pesos).   
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11 Refugios peatonales  

 
Los refugios peatonales se construirán de acuerdo a la lámina tipo N° 207C.  
Dentro del precio cotizado se considerará incluido la construcción y el posterior mantenimiento de 
acuerdo a los niveles de servicio hasta la finalización del contrato. 

 
Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro: 

   
606 Refugio peatonal…………………………………………………………… (c/u)”. 
 
 
 
 

12 Dársenas. 
 

Los lugares en donde se construirán las dársenas serán indicados por el Director de obra. 
Las dársenas se construirán de acuerdo a la planimetría  indicado en la figura adjunta 

 

50,00

0.50

3.00

20,00 30,00

 
 
 
 
 

Para construir las dársenas se deberá ampliar la plataforma, con el mismo paquete 
estructural de la ruta. 
Antes de construir la ampliación de la plataforma se debe retirar la cubierta vegetal de la 
banquina, taludes y de la faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse 
posteriormente como revestimiento de suelo pasto. 
Se realizará  un diente, a partir del borde de calzada y de 0,57 m de espesor de acuerdo a 
lo indicado precedentemente.  
Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de 
Obra se construirá la ampliación tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una 
vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor. Se deberá alcanzar un peso unitario 
seco mayor al 95% del PUSM. 
Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma tendrán un CBR mayor o igual al 5% 
al 95% del PUSM y una expansión menor al 3%. El ensayo CBR se realizará con una 
sobrecarga de 13.500 g. 
La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la 
traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que 
puedan operar los equipos. 
 
Estas tareas se liquidarán en los rubros de la licitación. 
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13  Señalización horizontal, vertical y elementos de encarrilamiento  

 
      
Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 
Dirección Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones 
para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

 
El diseño e instalación de las defensas metálicas corresponderá a las láminas tipo Nº 267 
"Defensas metálicas para protección del tránsito" y especificaciones anexas, y Lámina Tipo Nº 
269 según corresponda. Los postes serán de 2 m de largo.  

 
La señalización horizontal y vertical a ejecutarse deberá ser clase 2, de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización. 
 
Sin perjuicio de lo expresado, la Contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización vertical 
suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la señalización existente 
al comienzo de la obra. Todas las curvas se delinearán mediante chevrones. La señalización 
vertical por los rubros de suministro y colocación de señales.  
 
La demarcación de pavimentos será clase 2 de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización, y 
se ejecutará en eje, borde y superficies con material en frío de 15 cm de ancho.  
 
La demarcación con resalto se ejecutará en todos los bordes exceptuando en empalmes, centros 
poblados o zonas donde exista circulación importante de peatones y birrodados. 
 
La Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas 
deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal. 
La DNV deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución definitiva de las 
marcas. 
 
Se podrán estudiar y aceptar propuestas para la utilización de otro tipo de elementos 
sonorizadores en bordes, u otras configuraciones, quedando la aceptación o rechazo de las 
alternativas a exclusivo criterio de la Administración. 
 
La recepción definitiva de la demarcación se celebrará a los 3 años de la recepción provisoria, 
independientemente de los plazos del período de conservación de la obra. 
 

Se instalarán tachas en eje cada 24m, en bordes cada 48m y en el empalme de acuerdo a 
las indicaciones de la Dirección de Obra. La recepción definitiva de tachas se realizará a los 
doce meses de la recepción provisoria, independientemente de los plazos e recepción de 
obra. A los doce meses se exigirá un 80% como mínimo de tachas presentes y que provean 
adecuada visibilidad al usuario. No se aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas 
quebradas. 

 
 

 
 

 


